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Сочава А.І., Глушко В.І. 
ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ НА МЕХАНІЗМ ВТОМИ 

МЕТАЛІВ В УМОВАХ АСИМЕТРІЇ ЦИКЛУ 

В літературі приймається, що концентрації напружень впливають тільки 
на величину амплітуди циклу, але, як показують дослідження металічних 
конструкційних матеріалів значення ефективного коефіцієнта концентрації 
напружень може коливатись в залежності від величини середніх напружень 
Ϭtπ в досить значних величинах. Наприклад при теоретичному коефіцієнті 
концентрації αϬ =2,5 ефективний коефіцієнт концентрації приймає значення 
від 1,46 до 2,1 в діапазоні середніх напружень циклу Ϭtπ від +300 МПа до – 
200 МПа діаграми граничних амплітуд. При чому криві однакової довговіч-
ності даної діаграми в діапазоні середніх напружень +100…-100 МПа мають 
ввігнутий вид. При більших за абсолютною величиною значеннях Ϭtπ криві 
однакової довговічності переходять в вид випуклий. 

Таку поведінку кривих однакової довговічності можна пояснити аналі-
зуючи механізм пластичних деформацій в умовах асиметрії циклу і механізм 
формування залишкових напружень. 


